Tabela do pracy: „Ocena wpływu rodzaju uszkodzenia biologicznej protezy zastawki serca na jej własności hemodynamiczne”






Pole otwarcia


 [mm2]





FF


[ml]





BF


[ml]





Procent regurgitacji


[%]





Gradient ciśnienia


[mmHg] 





1. Nacięcie płatka





243,87/265,80


( 10%





74,29/79,95


( 7,62%





2,24/7,81


( 248,66%





3,02/9,77





5,31/4,47


( 15,82%





2. Przedziurawienie płatka





227,38/253,35


( 11,42%





76,16/81,39


( 6,8%





2,58/6,82


( 164,34%





3,39/8,38





6,11/4,92


(19,49%





3a. Sklejenie komisur





214,30/121,08


( 44%





81,45/78,83


( 3,22%





2,55/6,63


( 160,00%





3,13/8,41





6,88/21,56


(213,37%





3b. Rozklejenie komisur





121,08/218,69


( 80,62%





78,83/72,34


( 8,23%





6,63/7,64


( 15,23%





8,41/10,6





21,56/6,61


( 70,34%





4. Zszycie płatków





252,65/128,49


( 49%





78,16/68,00


( 13%





2,13/2,51


( 17,85%





2,73/3,69





4,95/19,14


(286,66%








